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PARABENS PELA DEGISAQ!

VOCE ADQUIRIU UM EQUIPAMENTO DE ALTA TEGNOLOGIA E CONFIABILIDADE.

A WELD VISION QUER QUE SUA EXPERIENCIA COM 0 PRODUTO SEJA A MELHOR POS-
SIVEL, POR 1SS0 DEIXAMOS A DISPOSICAO NOSSO SUPORTE COMERCIAL E TECNICO
DIRETAMENTE PARA VOCE.

CONTATOS:
SUPORTE TEGNICO: (47) 99976-0113 / 0800 645 5002
COMERCIAL: (471 3121-5000
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1 | PRECAUGOES DE SEGURANGA
RESPONSABILIDADE DO PROPRIETARIO

O proprietario e/ou operador deve entender as instrugdes e este aviso antes de utilizar o produto. E
dever do proprietario certificar-se de que os operadores sejam devidamente treinados e habilitados
e que utilizem corretamente os equipamentos de protegéo individual.

SIGA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCOES! O USO INAPROPRIADO DE QUALQUER EQUIPA-
MENTO DE SOLDA OU DE CORTE PODE RESULTAR EM DANOS A SUA SAUDE!

1. LIGUE O APARELHO SOMENTE NA REDE ELETRICA DESIGNADA. A tabela de especificacdes lista
esta informagao. Quando utilizar o equipamento com extensao elétrica, usar somente extensao especifi-
cada para tal uso, ciente de que com excesso de comprimento ha perda de corrente;

2. OPERE SOMENTE EM LOCAIS SECOS, chao de concreto ou em local adequado para o equipamento.
Manter a area limpa e desbloqueada;

3. MANTENHA DISTANTE QUALQUER MATERIAL INFLAMAVEL, (ex. madeira, papel, tintas, solven-
tes, combustiveis, etc.) enquanto estiver operando o equipamento. Nao solde ou corte cilindros, tanques
ou tambores que contenham ou contiveram materiais inflamaveis ou gases combustiveis;

4. EVITE operagbes em materiais que foram limpos com solventes, clorados ou préximos de solventes;
5. NAO USAR ROUPA CONTAMINADA com dleo ou graxa;

6. MANTENHA OS CABOS SECOS E LIMPOS DE OLEO E GRAXA e nunca enrole a tocha ou cabos em
partes do corpo como bracos e ombros;

7. FIXE AS PECAS COM GRAMPOS OU ALICATES sempre que possivel para aumentar a seguranga;
8. DESLIGUE E DESCONECTE DA TOMADA O EQUIPAMENTO CASO ACESSE O INTERIOR DA MA-
QUINA para limpeza ou manutengao

9. Use somente pegas para manutengao do equipamento autorizadas pelo fabricante;

10. SEMPRE USE EPI’s (Equipamentos de Protecado Individual) quando estiver soldando. Isto inclui ca-
misas com mangas longas, calcas compridas, botas e sapatos fechados, luvas protetoras, avental para
solda, touca e mascara de solda. Quando manusear materiais quentes, usar luvas especiais;

11. SE SOLDAR SOBRE A CABECA, CUIDADO COM OS RESPINGOS DE METAL QUENTE QUE
CAEM. Sempre proteja a cabega, maos, pés e 0 corpo;

12. SEMPRE MANTENHA UM EXTINTOR DE INCENDIO POR PERTO;

13. MANTENHA CRIANCAS LONGE DA AREA DE TRABALHO. Quando guardar o equipamento, tenha
certeza de que esta fora do alcance de criancas;

14. PROTEJA-SE CONTRA CHOQUES ELETRICOS. Nunca trabalhe sob chuva. Ndo deixe nenhuma
parte do corpo entrar em contato com as superficies energizadas. Realize o aterramento adequado;

15. Procure operar o equipamento em locais arejados e evitar ambientes fechados, pois havera acumulo
de gases provenientes do processo e nocivos a saude;

16. Mantenha o cilindro do gas longe de fontes de calor, incluindo a luz solar direta. Nunca solde sobre o
cilindro de gas, pois ha risco de explosao;

17. Para facilidade e aumento da seguranc¢a use mascaras de solda automaticas WELD VISION.
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2 | COMPONENTES

TIG Challenger 500 AC/DC Pulse

Inversora de Solda TIG Challenger 500 AC/DC Pulse 1
Manual de Instrugdes 1

Tocha TIG 1

Porta Eletrodo 1

Garra Terra 1

3| GARANTIA WELD VISION

A Garantia deste equipamento por lei (Art.24 e 26 do Cddigo de Defesa
do Consumidor) € de 90 dias. Porém ao comprar o equipamento Weld Vi-
sion, o cliente deve preencher em um prazo maximo de 30 dias a partir da GARANTIA ESTENDIDA*
data de compra o cadastro do termo de garantia estendida através do site eI B e
weldvision.com/garantia ou através do telefone 0800 645 5002 para ativar o :%ggg%%%gg; y
beneficio de garantia estendida de 2 anos gratuitamente. )

Em caso de duvidas ou outros problemas apresentados sobre processos e
equipamento, entre em contato conosco no telefone 0800 645 5002, ou atra-

*PARA OBTER A

vés do nosso e-mail assistenciatecnica @ weldvision.com.br. A WELD VISION “\ﬁ‘u'}‘é’ﬁﬂ,ﬁ,fgﬁn’f:ﬂ'ﬁ“
oferece o servico de assisténcia Leva e Traz Gratis. Esse servi¢o possibilita GRATUITAMENTE
que em caso de defeito de fabricacdo, e o equipamento esteja dentro do AR

. o , WELDVISION.COM.BR/GARANTIA
prazo de garantia (verificar termo de garantia que acompanha o produto), EM ATE 30 DIAS APOS A

; b . DATA DE COMPRA
efetuamos a coleta, o conserto e o0 envio do equipamento gratuitamente, em
um curto prazo.

A garantia de 2 anos s6 é valida para aquisicoes a partir de 01/09/2023.
Para compras realizadas antes desta data a garantia € de 1 ano.

O USUARIO ESTA SUJEITO AO ENTENDIMENTO DE QUE SE HOUVER DEFEITO DE FABRICAGAO O
MESMO DEVE APRESENTAR O PRODUTO A WELD VISION COM NO MAXIMO 24 MESES A PARTIR DA
DATA DE VENDA AO CONSUMIDOR, DESDE QUE TENHA SIDO REALIZADO O CADASTRO DE GARAN-
TIA ESTENDIDA, CONFORME REGULAMENTO, NO TERMO DE GARANTIA QUE ACOMPANHA O PRO-
DUTO. DESSA FORMA A WELD VISION PROVIDENCIARA OS DEVIDOS REPAROS SEM NENHUM CUSTO
ADICIONAL (EXCETO EM CASOS DE MAU USO DO EQUIPAMENTO).

A GARANTIA ESTENDIDA SO BENEFICIARA A MAQUINA E NAO OS ACESSORIOS WELD VISION (TO-
CHAS, REGULADORES, CABOS, GARRA TERRA, ETC), QUE POSSUEM 90 DIAS DE GARANTIA, PARA
CASOS DE DEFEITO DE FABRICACAO, CONFORME LEI (ART. 24 E 26 DO CODIGO DE DEFESA DO CON-
SUMIDOR).

A GARANTIA WELD VISION COBRIRA APENAS DEFEITOS DE FABRICAGAO. OS CUIDADOS ADEQUA-
DOS PARA A MANUTENGCAO E PRESERVACAO DO EQUIPAMENTO SAO DE RESPONSABILIDADES
EXCLUSIVAS DO USUARIO DO EQUIPAMENTO.



4 | SOBRE 0S PROCESSOS

TIG

E um processo que acontece quando é estabelecida uma corrente entre a peca de trabalho e
o eletrodo de tungsténio que esta fixado na tocha. Ao seu redor flui o gas inerte gerando assim
um arco elétrico. Devido ao calor, forma-se entdo uma poga de fuséo protegida pelo gas inerte.
Ao conduzir a poga de fusdo através da tocha, o soldador pode acrescentar material na solda,
com varetas de adicao, derretendo-as juntamente na poga de soldagem. Nos processos de solda
em aluminio e materias ndo ferrosos é necessario a corrente ‘AC”(corrente alternada) e para os
demais metais é utilizado “DC” (corrente continua).

A alta qualidade da solda TIG permite seu uso na industria aeroespacial, de alimentos, farma-
céutica, quimicos, entre outros. A soldagem TIG € comumente usada para espessuras de chapas
finas, pois possibilita um melhor controle de calor, e muitas vezes é utilizada sem a necessidade
de material de adicao, somente caldeando as bordas dos metais.Também é muito utilizado em
processos de passe de raiz de pecas espessas e de grandes exigéncias.

E um processo que exige muita habilidade e técnica do soldador, além de boa limpeza dos ma-
teriais soldados. O operador deve sempre utilizar o equipamento de prote¢do adequado. Emitem
uma grande quantidade de radiagédo ultravioleta que queimam rapidamente as partes da pele
expostas, bem como as vistas e ainda tem capacidade de decompor solventes armazenados nas
imediacdes, liberando gases bastante toxicos; as radiagdes facilitam a geracéo de oz6nio (O3)
nas proximidades.

ELETRODO (MMA)

A soldagem com eletrodo revestido denominada MMA (Manual Metal Arc) € muito conhecida
pelo baixo custo para utilizagdo em pequenas escalas, normalmente nao utilizado em produgéao
seriada.

Varios tipos de eletrodos sao produzidos contendo ligas para diferentes situacdes e materiais.
E possivel soldar desde ago carbono comum, ferro fundido, agos inoxidaveis, ligas especiais,
revestimen- tos duros, revestimento de acabamento e até aluminio. Apesar da sua versatilidade,
seu acabamento & um pouco prejudicado pela escéria que fica depositada.

Através de um transformador ou inversor, um eletrodo com revestimento especial entra em
contato com a pega, formando um curto-circuito controlado, elevando a temperatura a ponto de
fundirem-se no local de contato, tanto da pega quanto do eletrodo. O revestimento do eletrodo
que também sofre essa alteragdo de temperatura se desprende soltando gases, transforman-
do-se em escéria, que expulsa o oxigénio do local, protegendo assim a poga de soldagem. A
escoéria flutua sobre a poca até sua solidi- ficagdo, devendo ser removida a cada passo da solda.
Esse revestimento também adiciona metais de liga e ajuda a estabilizar o arco.

E amplamente utilizado nas Industrias naval, ferroviaria e rodoviaria, de manutencéo e fun-
dicoes.



51 CONDIGOES DE OPERAGAQ E AMBIENTE DE TRABALHO

10.

1.

Para poder utilizar o equipamento em seu maximo de-
sempenho e com a vida util prolongada, evitando impre-
vistos, deve-se seguir a risca as orientacoes abaixo.

O nao cumprimento destas orientagées ocasionarao na
perda de garantia.

Verificar se a tensé@o do aparelho é compativel com a tensédo da rede elétrica.

Operar apenas com Temperatura ambiente variando entre -10°C e 40°C;

O uso de extensdes deve ser conforme o dimensionamento indicado neste manual (pagina 9). O
uso inadequado pode ocasionar a queima do equipamento.

O equipamento deve ser operado em local seco e ambientes limpos de poeira excessiva, fuligem,
cavacos, entre outros (evite o uso de lixadeiras ou maquinas de corte préximos ao equipamento)
E recomendado efetuar limpeza periédica no equipamento nos componentes internos, utilizando
de forma suave ar comprimido para remover o excesso de impurezas

Nao exceder o ciclo de trabalho. Se a maquina acionar a protegéo sobreaquecimento deve-se
esperar o resfriamento e ndo insistir na continuagéo do processo de soldagem.

Seguir os didmetros de arame e eletrodo indicados para o equipamento, exceder isso pode oca-
sionar no superaquecimento da maquina.

Cuidar no transporte do equipamento, evitando altas vibragoes e queda.

Fazer uso da tomada do tipo industrial.

Efetuar aterramento de acordo com a instrugao fornecida.

Sempre fixe bem os cabos e conectores, pois mau contato gera aquecimento excessivo, causando

derretimento dos cabos, destruicao de plugs e aquecimento demasiado do equipamento.



6| ESPECIFICAGOES TECNICAS

MODELO TIG Challenger 500 AC/DC Pulse
Tenséo Trifasica 220V Trifasica 380V
Frequéncia 50/60 Hz
Tensao a vazio 76V 8oV
Ajuste de Corrente 30 ~ 400A 30 ~ 500A

A C Balanco AC 30% ~ 70%
Frequéncia AC 20 ~ 250 Hz
G . 60% @ 400A 60% @ 500A
TI el domaelie 100% @ 315A 100% @ 400A
Tempo de Pré-Fluxo 0~ 10s
Tempo de Pés-Fluxo 0~ 25s

Ajuste de Corrente

10 ~ 400A 10 ~ 500A

Ciclo de Trabalho 60% @ 400A 100% @ 315A | 60% @ 500A 100% @ 400A
Tempo de Rampa de Subida 0~ 10s
Tempo de Rampa de Descida 0 ~ 25s

Corrente de Base do Pulso

DC

10 ~ 400A 10 ~ 500A

Largura do Pulso

TIG

10% ~ 90%

Frequéncia do Pulso

0.2~25 (20~250) Hz

Tempo de Pés-Fluxo

0~ 25s

Abertura do Arco

Alta Frequéncia ou LIFT ARC (contato do eletrodo de
Tungsténio com a pega - Tocha Seca)

Tempo de Pré-Fluxo 0~ 10s

Tensé&o a vazio 76V 8oV

Ajuste de Corrente 30 ~ 315A 30 ~ 400A

M M A Corrente de Saida 315A 400A

35% @ 315A 35% @ 400A

Ciclo de Trabalho 60% @ 250A 60% @ 315A
100% @ 200A 100% @ 250A

Ventilagao Forcada

Grau de protecédo IP21S

Grau de isolagao F (155° C)

Peso 58 Kg

Dimensdes 69 x29 x 72 cm




71 INSTALAGAD

A instalacdo da méaquina deve ser feita por profissionais es-
pecializados e com conhecimento técnico. Por padrao, essa ma-
quina é enviada com a voltagem Trifasica 380V selecionada. No
entanto, este equipamento vem com chave seletora de voltagem a8 F
trifasica 220V / Neutro / trifasica 380V. P /

Geralmente, em redes que tenham 110V na rede monofasica,

0
3X220V @  3X380V
[ ®

a rede trifasica é de 220V, e em redes que tenham 220V na rede Q
monofésica, a rede trifasica é de 380V.

Atencgéao para a correta interpretacéo e alimentagao da corren-
te em sua regiao. Certifique-se da correta leitura da voltagem
trifasica.

Chave seletora de tensao (voltagem)

IMPORTANTE

A queima dos componentes por ligagao em ten-
sdo errada nao é coberta pela Garantia Weld
Vision. Por isso, sempre consulte um eletricista
antes de fazer a instalagao do equipamento.

Caso a maquina seja ligada em tensao diferen-
te da selecionada na chave de voltagem, pode
ocorrer queima de componentes internos.

Inicialmente deve-se observar a distancia maxima dos FASE ===
cabos de fornecimento de energia, desde o quadro de FASE
distribuicéo (relégio) até o equipamento, pois extensoes TERRA ¢
longas e finas reduzem o desempenho da maquina, cau-
sam aquecimento excessivo, reduzem o ciclo de trabalho FASE =
e podem vir a queimar o equipamento.

Antes de energizar o equipamento verifique se a tensdo do aparelho é compativel com a tensao da
rede. Caso néao seja, entre em contato com a Weld Vision para mais informagoes.

Coloracéo dos cabos: marrom (fase), azul (fase), preto (fase) e o cabo amarelo com listra verde
é o aterramento do equipamento, mas atencao: nao o instale junto com o cabo neutro de seu
painel.

Para cada equipamento se faz necessario o uso de extensao com bitola (diametro) adequada para
o0 comprimento da extensao.

TABELA DE EXTENSOES POR AMPERAGEM

Secao do Corrente Comprimento
Cabo [T LT (M EV (A=W Caso seja necessario aumentar o comprimento
2,5 mm 20A 30 metros além dos 30 metros recomendados, aconse-
4.0 mm 25A 30 metros Ih.a.-se sempre aumentar a segé~o do cabo a ser
utilizado, exemplo, se a extensdo era de 4 mm
6,0 mm 32A 30 metros por 30 metros e deseja-se uma de 60 metros é
10,0 mm 50A 30 metros preciso trocar os cabos para, no minimo, 6 mm.




Indicador de maquina ligada: Quando esta
luz esta acesa significa que a maquina esta
recebendo energia e esta ligada;

Luz de Sobreaquecimento: Quando essa
luz estiver acesa indica que a maquina esta
excedendo o seu ciclo de trabalho. Deve-se
aguardar alguns instantes até a temperatura
baixar e essa luz se apagar. Nao é necessario
desligar a maquina para realizar este proce-
dimento;

Display: Exibe a corrente que esta saindo na
tocha ou no porta eletrodo assim que iniciado
0 Processo;

Corrente: Neste potencidmetro regula-se a
corrente. Na funcao pulsada, definira a corren-
te de pico;

Seletor de Pulso: Liga e desliga a funcéo do
pulso. Na opgéo Low regula de 0,2 a 25Hz. Na
funcao High, regula de 25 a 250 Hz;

Seletor 2T/4T: Seleciona a fungéo 2 tempos
ou 4 tempos. Na funcéo 2T, acione o gatilho da
tocha para iniciar o arco e solte para desativar
o arco. Na fungéo 4T, acione e solte o gatilho
da tocha para ativar o arco, acione e solte o
gatilho para desativar o arco;

Seletor AC/DC: Selecione a posicdo AC para
soldar materiais nao ferrosos como aluminio,
magnésio e suas ligas e a posi¢gao DC para
materiais ferrosos como inox e aco comum;
Chave TIG/ELETRODO: Seleciona o proces-
so de solda que sera realizado: TIG com tocha

10.

1.

12.

13.

14.

15.

10

com alta frequéncia(HF TIG), TIG com tocha
seca (Lift Arc TIG) ou Eletrodo (Stick);

Rampa de subida: Regulagem do tempo de
0 a 10 segundos para o arco atingir a corrente
regulada no potenciémetro 4;

Rampa de Descida: Regulagem do tempo de
0 a 25 segundos para extinguir o arco. Na fun-
¢ao 2T, é ativada apds soltar o botéo de acio-
namento. Na fungao 4T é acionado quando
0 botdo de acionamento é pressionado pela
segunda vez;

Tempo de Pré Fluxo: Regula o tempo da
vazao de gas antes de iniciar o arco de solda.
Com isso, expulsara os gases atmosféricos
existentes no local onde iniciara o arco elétrico.
Também proporciona uma limpeza na peca,
facilitando assim a geracéo do arco. Pode ser
regulado de 0 a 10 segundos;

Tempo de Pés Fluxo: Regula o tempo da
vazao de gas depois de extinto o arco de solda.
Com isso, mantém a ponta do tungsténio
e a poga de fusé@o protegidas de oxidagao,
reduzindo as chances de trincas e rachaduras.
Pode ser regulado de 0 a 25 segundos;.
Frequéncia do Pulso: Ajusta de 0.2~25
(20~250) Hz de variagao de frequéncia;.
Corrente de Base: Regula a base da corren-
te quando se utiliza solda TIG Pulsada ou AC/
DC. Ou seja quanto sera a corrente quando a
onda estiver na curva de baixo;

Arc Force: Regula o controle do arco para



16.

19.
20.

21.
22,

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

manté-lo sempre aberto. Este controle é ati- 17
vado somente no modo eletrodo revestido.
Aumenta a amperagem no momento em que
o eletrodo encosta na pega com o objetivo de
facilitar a abertura do arco elétrico. 18.

Largura do Pulso: define a largura do pulso
entre 10% e 90%;

PAINEL FRONTAL INFERIOR

_(-B

D

Saida de gas: Conecte a mangueira de gas da tocha;
Conector Positivo: Entrada para porta eletrodo na
solda com eletrodo revestido ou para garra terra se a
solda for por processo TIG;

Controle: Entrada do plugue de gatilho da tocha TIG;
Conector Negativo: No processo TIG, conecte o co-
nector de engate rapido da tocha nesta saida. Em sol-
da com eletrodo conecte nessa entrada a garra terra.
Tomada Unidade Refrigeradora: Conecte nesta en-
trada o cabo de alimentagao da unidade refrigeradora.
Chave liga/desliga: Liga e desliga a maquina;

Cabo de energia: Cabo que capta a energia da rede;
Ventiladores: Realizam o resfriamento forcado dos
componentes da maquina que se aquecem durante o
uso. Os ventiladores s&o acionados assim que a ma-
quina é ligada. IMPORTANTE: Caso os ventiladores
nao liguem, néo utilize o equipamento e entre em con-
tato com a Assisténcia Técnica Weld Vision através do
0800 645 5002.

Chave Seletora de Tensdo: Com o equipamento
desligado, selecione entre Trifasico 220V ou Trifasico
380V.

Parafuso Terra: Através deste parafuso pode-se fazer
o aterramento da maquina;

Entrada do gas na maquina: Conecte a mangueira
que vem do cilindro de gas nesta entrada. Utilizado
apenas no processo TIG;

11

CONTROLE DA TOCHA

Bk )

Balanco AC: Regula quanto sera a porcenta-
gem de penetracao e limpeza na pega. Quanto
maior for a porcentagem regulada menor sera
a penetragcao do material de adi¢éo na peca.
Frequéncia AC: Ajusta de 50-250 ciclos por
segundo a frequéncia de AC.

_gm—

S

02

PAINEL TRASEIRO




9/ MONTAGEM DA TOCHA TIG
CAPA CURTA

. PORTA BOGAL

PINCA L
CAPA LONGA PINGA  CERAMICO

TOCHA

OBS: A capa da tocha fixa o eletrodo na pinga. Ao apertar a capa, ela empurra a pinga para a frente.
Como o porta-pinga é conico, a pinga se fecha em torno do eletrodo de tungsténio, fixando-o dessa

forma.
BOCAL CERAMICO MODELO CODIGO WELD VISION
N24 -0 6,5 mm 1548
i ‘ N25-0@ 8,0 mm 12059
P‘ N2 6 - @ 9,5 mm 12166
) Ne7-@ 11,0 mm 12262
Ne8-@ 12,0 mm 12203
PINGA MODELO CODIGO WELD VISION
1,6 mm 12168
p— SR 2,0 mm 12169
' ' 2.4 mm 12170
3,2 mm 12610
PORTA PINGA MODELO CODIGO WELD VISION
1,6 mm 12370
2,0 mm 12371
2,4 mm 12167
3,2 mm 12611
CAPA MODELO CODIGO WELD VISION
i Curta 13165
B Média 6173
= Longa 13164

12



CONEXOES TOCHA REFRIGERADA A AGUA

1. Mangueira de gas (Borracha): Deve ser fixada no conector de saida de gas da maquina (19);

2. Plugue de controle do gatilho: Deve ser conectado na entrada do plugue de gatilho da tocha TIG (21);

3. Conector Tocha TIG: Conector para tocha TIG. Deve ser fixado no conector do polo negativo (20);

4. Mangueira de Saida para Refrigeracao: Deve ser conectada na entrada correspondente na Unidade
Refrigeradora. Esta mangueira faz o retorno da agua para a Unidade;

5. Mangueira de Entrada para Refrigeracao (Tubo de PU): Deve ser conectada na saida correspondente
na Unidade Refrigeradora. Esta mangueira traz a agua da Unidade para refrigerar a tocha.

Mangueira de
Bormacha

Tubo de PU

\
SAIDADE GAS CONTROLE DA TOCHA (_)

E OBRIGATORIA a utilizagao da tocha refrigerada a agua com unidade refrigeradora para soldas
continuas acima de 130 A. Caso contrario, pode danificar a tocha por haver um aquecimento de
componentes internos e conectores da mesma.

13




10/ REGULAGEM E OPERAGAD

10.1/ SOLDANDO TG
MANUTENGAO PERIODICA

Este equipamento nao necessita de manutengao especifica, porém mensalmente se for possivel deve-
-se abrir 0 equipamento e dar um jato de ar a baixa pressao (o ar deve ser isento de dleo ou agua) para
retirar o excesso de po e limalha de ferro, trazidos pelo ventilador do equipamento, verificar também se
nao ha cabos soltos ou com mau contato.

Porém, nao é permitido manipular o equipamento eletronicamente, caracterizando perda de garantia,
fica permitido somente a limpeza e conservagao do mesmo.

Todos e quaisquer servicos de manutengéo devem ser executados por pessoas qualificadas e auto-
rizadas pela Weld Vision. Danos provocados no equipamento por pessoas nao autorizadas nao terdo
cobertura de garantia pelo fabricante.

CONEXOES

Com a escolha do cabeamento, gas, arame de adigao, tipo do tungsténio, e matérial a ser soldado,
vamos para a instalagao adequada.

LIMPEZA ANTES DA SOLDA

A solda é muito sensivel a superficies sujas. Antes de realizar a solda, a superficie deve ser limpa,
removendo graxa, 6leos, lubrificantes, tintas e outras substancias.

Acos galvanizados criam muito fumos e séo dificeis de soldar e causam pipocamento e porosidade.
Alguns matériais muito espessos, devem ser pré-aquecidos antes da soldagem.

TESTE INICIAL

Instale o regulador de argdnio no cilindro de argbnio puro e fixe a mangueira de gas na saida do regula-
dor e também na entrada da maquina (29), certifique-se que tudo esta bem fixado, para

evitar consumo desnecessario de gas*.

Conecte o aparelho a energia, respeitando a tabela de correntes especificada, conecte o cabo terra ao
polo positivo do aparelho (20), insira e gire sentido horario até um total aperto. Evite folgas, pois elas
destroem conectores e cabos, forgando o aparelho.

Conecte a tocha no conector 22 e o conector de gas no conector 19.

Conecte o cabo de controle no plugue (21), para que o equipamento seja acionado pelo gatilho da
tocha.

Utilize uma vazao média de 5 I/min ajustados no regulador de argénio, evite correntes de vento sobre
as pegas. Quanto a posigao da solda deve-se ficar aténto a direcéo do bocal e vareta de adicao bem
como a angulagao da tocha.
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SOLDA POR PULSO TIG

A solda por pulso TIG é diferente da solda con-
tinua TIG DC. A corrente da solda é pulsada. A
forma de onda da corrente € mostrada no grafico
ao lado. Na fungao TIG pulsada, a maquina possui
uma regulagem de frequéncia.

A frequéncia determina quantas vezes sera atingi-
da a corrente maxima e a corrente base do pulso,
pode ser regulada de 1 a 25 Hz, ou seja, a ma-
quina pode alcangar a corrente maxima e reduzir
até a corrente de base de 1 até 25 vezes em 1
segundo.

A forma como a corrente ira aumentar pode ser
regulada através da amplitude da onda. Com
essa regulagem a corrente pode subir ou descer
gradativamente conforme figura 5 e 6 ou atingir
a corrente maxima e minima de forma repentina
conforme figura 7. Em AC o controle de frequéncia
é fixo.

Periodo de 1s (Frequéncia 3,5HZ)

FIGURA 5

FIGURA § | Periodo de 1s (Frequéncia 3 5HZ)

AVAVAVA

1 Periodo de 1s (Frequéncia 11,5HZ) |
|

I VTV IYAYIVAT

*OBS: cilindro de gas, arame de adigcéo, mangueira, tungsténio, regulador de gds NAO SAO FORNECIDOS pela Weld Vision.

APLICAGOES DO PROCESSO

Lp e Lb (figura 7) s&o seus tempos continuos, tp e tb (figura 7) podem ser regulados de acordo
com a necessidade do processo. O valor da amplitude da corrente elétrica muda periodicamente com
certa frequéncia no caso do pulso de corrente, formando o banho fundido na peca de trabalho e se
solidificando no caso da corrente base. A solda é formada por sobreposigcoes reciprocas. A temperatura
da solda pode ser controlada regulando a frequéncia do pulso, amplitude da corrente de pulso, tamanho
da corrente de base, o tempo continuo do pulso de corrente e corrente de base e, portanto a solda, o
tamanho e a qualidade da zona influenciada pelo calor podem ser controlados.
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MODELD DE PROCESSO DE SOLDA PULSADA (APENAS PARA REFERENCIA]
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VANTAGENS DA SOLDA POR PULSO TIG

1. Controle preciso do aquecimento para aumentar a resisténcia da penetracao da solda fundida e
preservacao do banho quente. E facil de obter até fusdo profunda;

2. O aquecimento e o resfriamento de cada ponto de solda sdo muito rapidos. Portanto, este pro-
cesso é aplicavel para trabalhos em que as pecas a serem soldadas tém grande diferenca de
condutividade de calor e espessura;

3. Arco pulsante pode obter fusdo mais profunda com baixo aquecimento. Portanto, sobre a mesma
condi¢ao, a zona influenciada pelo aquecimento e deformacéo da solda;

4. Resfriamento rapido do banho de metal e curta duragao de tempo de alta temperatura durante a
soldagem, estas caracteristicas podem reduzir rachaduras causadas por materiais termo-sensi-
veis durante a solda.

SELEGAO DOS PARAMETROS DE SOLDA

Exceto o pulso de corrente e o tempo (com quantidade) como também a frequéncia de pulso, os
parametros de solda s@o os mesmos que o comum arco de solda de argénio e tungsténio.

A corrente de arco mantida (ex. corrente de base) influencia o resfriamento e cristalizagcdo do ma-
terial no banho. A faixa é determinada pelo desempenho do material de solda. Quando uma chapa é
soldada, € mais comum se usar um tempo menor em que o arco € mantido para reduzir deformacoes.

Quando o tempo de pulso (o tempo em que é mantido o pulso de corrente e a corrente base) é
selecionado, tanto o aquecimento como os pulsos devem ser considerados. Usualmente, pode ser
selecionado entre 30-60%. A selecao da frequéncia de pulso (mudanga periddica de corrente de pulso)
depende da espessura da chapa, velocidade de solda e do modo como o operador realiza a soldagem,
todas essas caracteristicas séo levadas em conta.
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TIG AC

Teoricamente, uma soldagem com AC é uma combinagéao das soldagens com DC+ e DC -. A cor-
rente assemelha-se a uma, cuja parte superior representa a polaridade positiva, ou DC+, e a inferior a
negativa ou DC-.

Os elétrons e os ions partem da pega para o eletrodo e vice-versa, causando uma concentracao
equilibrada de calor de 50% para cada um com penetracao média.

A corrente alternada é aplicada na soldagem de aluminio, magnésio e suas ligas. Na soldagem com
AC, o arco tende a extinguir quando a corrente € muito baixa ou nula, uma vez que a corrente cai a zero
a cada inversao de polaridade.

O potenciémetro Balanco de Onda AC (10) modifica o equilibrio das alternancias positivas e ne-
gativas da corrente alternada “onda quadrada” na soldagem TIG. Este controle esta desativado em
soldagem com eletrodo revestido.

O ajuste da escala tem como resultado 70% de limpeza da peca e 30% de penetragdo que € a
minima que a maquina fornece, e as alternancias da corrente sao equilibradas, o que é indicado como
50/50. Este ajuste corresponde a grande maioria das aplicagdes TIG em corrente alternada e continua.
A medida que o potenciémetro é girado no sentido horario, a agéo de limpeza aumenta e a penetracdo
diminui.

Pode também ocorrer um desgaste maior do eletrodo de tungsténio quanto maior for o Balanco da
Onda.

Regulagens de amperagem (para referéncia)

R OO AT on
TUNGSTENIO
: POLARIDADE DIRETA DESBALANCEADA BALANCEADA
Eletrodo Negativo (-) (Balango + Negativo) (50% - 50%)
1 mm 15-80 10- 60 20-30
1,6 mm 70 — 150 50 -100 30-380
2,4 mm 150 - 250 100 - 160 60— 130
3,2 mm 250 — 400 150 - 210 100 - 180
4,0 mm 400 - 400 200 - 275 160 — 240

Quando se trabalha com o controle “BALANCO de AC” ajustado no maximo da escala (posi¢ao
80%), penetragao minima, a corrente primaria (que é absorvida da rede ) aumenta em 40% e entao o
fator de trabalho deve ser reduzido em 50 %. Quanto maior a porcentagem, maior a limpeza e conse-
quentemente menor a penetragdo da solda.
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10.2[ SOLDANDO COM ELETRODO

CONEXOES

Conecte o plugue da garra terra no conector (22) da maquina, pois a peca tem que ser aterrada nega-
tivamente, encaixe e gire no sentido horario, fixando bem o plugue.
Conecte o plugue do porta eletrodo no polo positivo (20).

Instale a maquina em tomada ou extensao adequada.

AJUSTES

As configuragdes do equipamento necessitam um pouco de pratica do operador. O aparelho usa um
unico ajuste de corrente através do potencidémetro (4), para um melhor ajuste deve-se seguir a tabela
de soldagem anexa a este manual, e de acordo com ela pode ser obtido os valores de corrente para
cada tipo de eletrodo e também aproximado para a bitola da chapa a ser soldada.

Chave de selecao (8): posicao Eletrodo.

Seletor de Pulso (5): posigao pulso DESL. (-), caso o pulso estiver ligado, a soldagem em eletrodo
também pulsara.

Botdes do painel que néo terdo funcdes no processo eletrodo: chave 5, potenciémetros 9, 10, 11, 12,
13,14, 16,17 e 18.

Para ajustar a corrente, gire no sentido horario o potenciometro (4). A corrente de ajuste deve ser
respeitada conforme a bitola dos eletrodos, descritos na tabela na pagina 19. Caso néao se respeite a
tabela de corrente pode-se néao obter um resultado satisfatério na solda, tendo dificuldades para rompi-
mento de casca por falta de penetragao.

Nao se deve efetuar solda com eletrodos umidos, pois acarretam uma série de fatores como perdas de
arco, excesso de respingos, dificuldades para remocéo de casca etc. Os eletrodos devem ser mantidos
em estufas. Se nao tiver uma estufa disponivel pode-se improvisar com uma lampada incandescente
dentro de um armario. Isso vai assegurar uma melhor condicdo do que deixa-los em ambientes expos-
tos.

TESTE INICIAL

Pode-se utilizar uma pega para fazer o ajuste inicial, deve-se aterra-la adequadamente a fim de evitar
mau contato, pois danifica os cabos e plugues, além de afetar a vida util dos componentes internos e
reduzir o ciclo de trabalho da maquina podendo vir a queimar a mesma.

Com a maquina devidamente montada selecione um eletrodo desejado. Como exemplo, vamos con-
siderar um eletrodo AWS 6013 de 3,25 mm. Posicione o potencidmetro (4) a cerca de 150 amperes.
Mantenha um angulo de 60° em relagcao a pega e inicie o arco riscando o eletrodo na peca, como se
fosse ascender um palito de fésforo, e em seguida, afaste-o a cerca de 2-3 mm da peca. A medida que
o eletrodo é fundido deve-se manter a distancia do arco para evitar oscilagdes e perdas de arco. Caso
perca o arco, é necessario romper a casca para poder abri-lo novamente. Nao exceda os valores de
corrente, pois isso prejudica a qualidade da solda.
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FAIXAS DE CORRENTE INDICADAS PARA CADA TIPO DE ELETRODO

Propriedades da

. o maquina Diametro do Faixa t‘ie
Tipo Aplicacédo TeE 6 (Eheln & eletrodo em corrente ideal
- ) mm em amperes
tenséo a vazio
Eletrodo com revestimento
AWS 6010 celulésico para soldagem em todas 2,50 60 - 80
ACO as posigoes, especialmente na verti- 22 - 28V 3,25 75 -130
CARBONO cal descendente. CC+ou - 4,00 100 - 190
Soldagem de grande penetracéo e 5,00 160 - 240
ideal para a soldagem de oleodutos,
gasodutos, minerodutos e tubulagdes.
Eletrodo com revestimento rutilico de
uso geral, todos os tipos de juntas
em todas as posicoes, excelente 2,00 50-70
abertura de arco e estabilidade 2,50 60 - 100
AWAS 6013 produzindo corddes de excelente 18-28V 3,25 80 - 150
CO . CA =50V
CARBONO acapamento, soldagem de chapas CC+ou- 4,00 105 - 205
navais estruturas metdlicas, chapas 5,00 155 - 300
finas, serralherias e construgées em 6,00 195 - 350
geral, bom desempenho em chapas
galvanizada, juntas sem preparacao e
ponteamento.
Eletrodo de revestimento basico de
uso geral em soldagem de grande 2,00 50 - 90
responsabilidade, depositando metal 2,50 65 - 105
AWS 7018 | de alta qualidade. Para todos os tipos 20-30V 3,25 110 - 150
ACO de juntas e indicado para CA =70V 4,00 140 - 195
CARBONO estruturas rigidas, vasos de presséao, CC+ 5,00 185 - 270
construgdes navais, acos fundidos, 6,00 205 - 355
acos nao ligados e de composi¢ao
desconhecida, etc.
Deposita ago inox resistente a corro-
sa0 sob tensao, com boa resisténcia
a oxidagao superficial até 1150°C.
e oo oo | zs-as v | -
E312-17 - CA=70V ’ 100 - 125
ACO INOX .da', Qe escassa soldabllldadg ou cC+ 3,25 140 - 175
dissimilares; empregado também em 4,00
acos inoxidaveis, agos ao manganés,
acos para molas, acos ferramentas,
etc.; Ideal para camada de amantei-
gamento antes do revestimento duro.
Deposita ago inox, tipo 29/9 A 55 - 85
similares agos de dificil soldabilidade, 250 80 - 120
E312-15 acos dissimilar(is, acos ao manga- 2028V 3:25 115 - 165
ACO INOX | Nés: recuperacdo de engrenagens, cC+ 4,00 160 - 220
eixos, virabrequins; revestimento 5,00

de ferramentas, cilindros, matrizes
para plasticos; almofada em fresas,
brocas, engrenagens, etc.
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E1100
ALUMINIO

Eletrodo revestido de aluminio ligado
ao silicio para a
soldagem de ligas fundidas do tipo
aluminio com 12% de silicio, AIMgSi
e AISiCu. Indicado em aplicagbes 21-23V
como, por exemplo, reparo de blocos CC +
de motor, cilindros, ventiladores,
encaixes, perfis laminados, chapas
de base e telas.O metal de solda
muda de cor pelo
processo de anodizagé&o.

2,50 50 - 90
3,25 70-110
4,00 90 - 130

AISi12
ALUMINIO

Eletrodo revestido de aluminio ligado
ao silicio para a
soldagem de ligas fundidas do tipo
aluminio com 12% de silicio, AIMgSi
e AISiCu. Indicado em aplicagoes 21.23V 2,50 50 - 90
como, por exemplo, reparo de blocos cC+ 3,25 70 - 110
de motor, cilindros, ventiladores, 4,00 90 - 130
encaixes, perfis laminados, chapas
de base e telas. O metal de solda
muda de cor pelo
processo de anodizagao.

INDICAGAO DE ELETRODO POR ESPESSURA DE CHAPA

Espessura da
chapa em (mm)

1,5 2,0 3,0 4-5 6-8 9-12 =12

Diametro do ele-

trodo em (mm)

1,6 2,0 25-325|25-40| 25-50 (325-5,0(3,25-6,0

11/ DICAS

Nunca utilize extensdes enroladas, pois elas formam campo magnético causando perda de

Extensdes ) )
rendimento do equipamento.
Nunca utilize as tochas enroladas ou dobradas, pois além de formarem campo magnético,
Tochas dificultam a passagem de gas causando instabilidade e porosidade na solda, quando utiliza-
da no processo TIG.
Bocal Mantenha-o sempre limpo, pois a sujeira causa turbilhonamento na saida do gas, causando
porosidade e pipocamento.
Em mangueiras podem ser verificados com o auxilio de sab&o liquido, pois ele cria bolhas
Vazamentos

nos pontos onde ha vazamento, ficando facil identifica-los.

Mau contato

Sempre fixe bem os cabos e conectores, pois mau contato gera aquecimento excessivo,
levando ao derretimento de cabos, destrui¢ao de plugues e aquecimento demasiado do
equipamento.

Garra terra

Nao utilize garra terra danificada e nem substitua por ganchos adaptados, pois isto pode
causar a queima da ponte retificadora da maquina por excesso de aquecimento.

Soldagem

Sempre utilize a corrente ideal sugerida na tabela de soldagem néo extrapolando os valores
para o maximo, pois ao invés de ajudar prejudicam o processo e inclusive a remogéo da
casca.
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12| PROBLEMAS E SOLUGOES

PROBLEMA

CAUSAS PROVAVEIS

SOLUGOES

- Maquina faisca o
eletrodo mas nao
solda

- Maquina atingiu o ciclo maxi-
mo de trabalho.

- Aguardar por cerca de 5 minutos até a luz apagar e
prosseguir com a solda.

- Porosidade na
solda TIG

- Corrente de vento em cima
da peca.

- Metal de base sujo, pintado
ou oxidado.

- Fluxo de gas muito alto ou
muito baixo.

- Isolar a peca para que nao seja afetada com o fluxo
de vento;

- Limpeza da peca com lixamento ou tratamento quimi-
co adequado;

- Ajuste do fluxo de gas de 8-12 I/m (litros por minuto).

Excesso de respingos

- Eletrodo umido

- Metal sujo

- Metal pintado ou galvanizado
- Corrente muito alta

- M4 ligagao do cabo terra.

- Armazenar os eletrodos em estufa;

- Limpeza do metal, mecénica ou quimicamente;

- Limpeza do metal, mecénica ou quimicamente;

- Adequar a corrente conforme tabela do eletrodo;

- Colocar o cabo terra em sentido oposto ao da sol-
dagem, problema comum em soldagem em corrente
continua.

Maquina parece nao
ter forga

- Extens@o muito comprida;

- Tensao de rede baixa;

- Mau contato no porta eletro-
do ou garra;

- Extensdes do porta eletrodo
ou garra muito finas;

- Queima dos capacitores
internos

- Reduzir a extensao ou aumentar a bitola do cabo;

- Revisar as instalagdes da rede, aumentando as bitolas
de cabo, ou eliminando emendas mal feitas;

- Nunca aumente o tamanho das extensoes utilizando
cabos mais finos, sempre que houver necessidade de
aumento do comprimento dos cabos deve-se aumentar
a bitola dos cabos, em 1 mm por metro;

- Solicitar assisténcia técnica através do 0800 645 5002

Maquina nao liga

- Tomada com defeito
- Queima do aparelho

- Verificar a tomada, ligando outro aparelho na mesma;
- Verificar se ndo ha pontos derretidos nos plugues da
magquina, se houver deve-se substitui-lo;

- Solicitar assisténcia técnica através do 0800 645
5002;

- Sobre tenséo ou sub tensao na ordem de 15-20%.
Tensdes acima do especificado podem queimar os
capacitores internos. Tensdes abaixo do especificado
podem queimar os IGBTs por excesso de aquecimento.

Cordéo abaulado
ou oco

- Velocidade de solda muito
alta.
- Corrente de solda muito alta.

- Reduzir a velocidade de solda e trabalhar melhor o
passe de solda.
- Reduzir a corrente conforme tabela.

Trincas no cordao de
solda

Ocorrem no processo
de resfriamento ou
durante as contracoes
do material.

- Aco muito duro com elevada
porcentagem de carbono;

- Espessura muito elevada da
peca, a mesma deve ser pré-a-
quecida antes da soldagem;

- Falta de penetracdo ou se¢ao
do cordao de solda insuficiente;
- Temperatura ambiente muito
baixa;

- Eletrodos Umidos.

- Trocar o material ou soldar com pré-aquecimento;

- Pré-aquecer caso utilizar material de elevada espes-
sura;

- Executar o corddo de maneira adequada;

- Resfriar a pega lentamente (mantas de resfriamento);
- Secar e conservar os eletrodos.

Trincas no metal de
base ao longo da
solda

- M4 soldabilidade do aco;
- Presenca indesejavel de
elementos com carbono
enxofre ou fosforo, no metal
de base.

- Caso de dificil solugado, mas pode ser minimizado
pré-aquecendo o material;

- Utilizar eletrodos do tipo basico;

- Mudar as sequencia da soldagem a fim de diminuir os
efeitos de contragoes.
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Maquina liga, mas
néo solda eletrodo

- Cabos de solda rompidos
- Conectores internos com
mau contato.

- Verificar nos conectores se os cabos nao soltaram do
mesmo. Fazendo um movimento de puxar o cabo de
dentro do conector;

- Mau contato no conector do cabo dentro do porta-ele-
trodo;

- Mau contato no conector do cabo da garra de aterra-
mento;

- Garra terra muito danificada e formando uma crosta
de isolamento;

- Excesso do cola nos conectores.

Solda tig derretendo o
tungsténio

- Polaridade errada;
- Falta de gas;
- Géas de protecgao errado.

- Verificar se a polaridade da garra esta no polo positivo
e a da tocha esta no negativo.

- Verificar se ha vazao de gas no bocal da tocha.

- Verificar se o gas de protecao é argonio puro.

Ventilador n&o gira

- Alimentag&o desligada do
ventilador;

- Ventilador bloqueado;

- Falha no ventilador;

- Religar a alimentacéo do ventilador;
- Desbloquear;
- Substituir;

Perda de arco

- Tensao a vazio.

- Verificar se a tenséo a vazio da maquina esta de acor-
do com a tensao a vazio requisitada pelo eletrodo con-
forme sua tabela. Caso néo esteja, substituir o eletrodo
por outro modelo que se adeque ao equipamento.

Indicador de aque-
cimento ligado, sem
saida no eletrodo;

- Ciclo de trabalho excedido;
- Ventilador queimado;
- Ventilador travado.

- Aguardar o retorno do equipamento sem desliga-lo,
pois o ventilador ajuda a resfriar a placa da maquina
de forma mais répida. Lembrando que um ciclo de 60%
é igual a 6 minutos trabalhando e 4 minutos de parada
para que a placa volte a temperatura ambiente;

- Solicite assisténcia técnica para a substituicdo do
ventilador;

- Verificar se ndo ha nenhum objeto obstruindo o
ventilador.

Cordao rugoso, e
deformado.

- Eletrodo umido;

- M4 preparagéo da junta de
solda;

- Metal de base com elevado
teor de carbono

- Secar os eletrodos, e manté-los em estufa adequada.
- Preparar melhor as juntas mantendo-as limpas;

- Fazer a limpeza entre os corddes de solda, com esco-
va de aco, ou quebra dos cortes realizados por plasma
ou oxicorte.

Solda é interrompida
e ha um aviso de erro
no painel

Protegdo automatica foi
ativada:

- Display "E01” - Ciclo de
trabalho excedido;

- Display "E02” - Corrente
muito alta;

- Display "E05” - Arco desliga
em 2 segundos apds ser
acionado. Problema na alta
frequéncia.

- “EO01” - Aguardar o retorno do equipamento sem
desliga-

lo, pois o ventilador ajuda a resfriar a placa da maquina
de forma mais rapida. Lembrando que um ciclo

de 60% é igual a 6 minutos trabalhando e 4 minutos de
parada para que a placa volte a temperatura ambiente;
- “E02” - Solicitar assisténcia técnica através do 0800
645 5002;

- “E05” - Verificar aterramento. Aproximar a tocha da
pega.

ASSISTENCIA TECNICA
WELD

VISION

Manual sujeito a alteracdes sem aviso prévio.
Revisdo: 07 - 09/2023

0800 645 5002
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ASSISTENCIA LEVA E TRAZ GRATIS

Cadastre o numero de série de seu equipamento
no site www.weldvision.com/garantia
ou através do telefone 0800 645 5002

Weld Vision Equipamentos de Solda e Corte
Rod. BR 101 - Km 37 - s/n
CEP: 89237-005
Vila Nova - Joinville/SC
Fone: (47) 3121-5000
assistenciatecnica @ weldvision.com.br
www.weldvision.com.br



